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Home- Sejecition

verlegung Schritt fir Schritt

1. Legen Sie die Verlegerichtung der Designbelage fest. Sie missen berechnen,
wie die Aufteilung der Dielen oder Fliesen Uber die Breite des Raumes/Bereichs
sein wird, und eine hundertprozentig gerade Linie auf dem Boden anzeichnen.

2. Heben Sie eine zweite Linie hervor, um den Bereich zum Verkleben (z. B. 5 Rei-
hen breit) mit dem richtigen Klebstoff zu kennzeichnen. Vor dem Verwenden des
Klebstoffs lesen Sie bitte die Anleitung des Herstellers.

3. Die richtige Menge des Klebstoffs gleichmalig auf dem Unterboden verteilen
und lassen Sie den Klebstoff antrocknen (offene Zeit), bis die anfangliche Klebe-
kraft erreicht ist. FUr mehr Informationen lesen Sie bitte die Spezifikationen des
verwendeten Klebstoffs und die Anleitung von Designbelage fur das Verkleben
mit PVC-Bodenbelagen.

4. Die Dielen oder Fliesen unter Berlcksichtigung der Pfeilrichtung auf dem RU-
cken in den angetrockneten Klebstoff legen, um den Klebstoff vollstandig auf
den Rucken zu Ubertragen (Verarbeitungszeit).

b. Kirzen Sie die Dielen oder die Fliesen spannungsfrei an der Wand oder den So-
ckelleisten.

6. Verteilen Sie den Klebstoff nicht auf einen Bereich, der grol3er ist als das, was
Sie innerhalb der Verarbeitungszeit verlegen konnen,

7. Um einen vollstandigen Kontakt mit dem Klebstoff zu gewahrleisten, driicken
Sie jede Diele oder Fliese sofort mit einem Reibklotz oder
einer Handwalze fest.

8. Uberschussigen Klebstoff mit feuchtem Tuch abwischen.
9. Walzen Sie jeden Abschnitt sofort mit einer (mindestens) 50 kg schweren Bo-

denwalze. Walzen Sie wahrend der Klebearbeitszeit
mehrmals in unterschiedlichen Richtungen.

10. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9, bis die gesamte Verlegung
durchgefihrt ist,



Home-5¢/ection

Lagerung & Transport

Die Kartons sollten in ordentlichen Stapeln gelagert und transportiert werden. Die Kartons niemals aufrecht
stellen, sondern flachliegend lagern. Die Kartons niemals in Raumen lagern, die sehr kalt (unter 2 °C), sehr
warm (Uber 40 °C) oder feucht sind.

Vor dem Verlegen
Sichtprifung

Bitte prtfen Sie das Produkt vor dem Verlegen. Kontrollieren Sie, ob die Farben der Bestellung entsprechen,
die Mengen stimmen und es keine sichtbaren Schaden an den Kartons gibt. Prifen Sie die Vinyldielen oder
-fliesen auf sichtbare Beschadigungen. Verlegen Sie keine Dielen oder Fliesen, die Mangel aufweisen.

Wir empfehlen Ihnen, bei jeder Verlegung nur Materialien einer einzigen Produktionscharge zu verwenden,
da wir nicht garantieren konnen, dass die Farbtone verschiedener Chargen exakt Gbereinstimmen.

Eignung

* Designbelage kénnen auf Beton, Zementestrich, Anhydritestrich (Calciumsulphat), Spanplatten und
Keramikfliesen verlegt werden, die jeweils auf geeignete Weise vorbereitet worden sind (siehe Vorberei-
tung des Bodens).

e Designbelage konnen bei herkommlichen Systemen fir FulBbodenheizung und -kihlung auf Wasserba-
sis eingesetzt werden. Stromleitungssysteme sind nicht empfehlenswert, es sei denn, sie wlrden min-
destens 9 mm tief in einer geeigneten Ausgleichsmasse eingebettet. Ein direkter Kontakt mit
ElektrofuBbodenheizungen ist zu vermeiden. Sollten Sie unsicher sein, lassen Sie sich bitte beraten.

* Designbelage sind nur zum Verlegen im Innenbereich geeignet.

* In Bereichen, die starker direkter Hitze von 45 °C oder mehr ausgesetzt sein kdnnten (z. B. vollverglaste,
der Sonne zugewendete Wintergarten), muss der Boden mit einem hitzebestandigen Klebstoff verlegt
werden. Es ist insbesondere erforderlich, die Temperatur in Wintergarten vor, wahrend und 72 Stunden
nach der Verlegung auf einer konstanten Temperatur von 18 °C bis 27 °C zu halten. Es ist ferner ratsam,
Fenster zur Abschirmung gegen direkte starke Sonneneinstrahlung abzudunkeln. Dadurch musste es
moglich sein, wahrend des Akklimatisierungszeitraums, wahrend der Verlegung und 72 Stunden da-
nach eine konstante Temperatur zu gewahrleisten.

Zusammensetzung, Aufbau und Qualitat des Unterbodens

Wissen Uber Zusammensetzung und Aufbau liefert wertvolle Informationen, mit denen Sie die zulassige Feuch-
tigkeit sowie die Druck- und Zugfestigkeit des Unterbodens genau prifen kdnnen. Bei Anfragen zum Unter-
grund und der Untergrundvorbereitung wenden Sie sich bitte an den Klebstoffhersteller Ihres Vertrauens.

Gibt es Unklarheiten oder Zweifel Gber die Qualitat oder Zusammensetzung Ihres Unterbodens, dann sprechen
Sie bitte mit dem Hersteller Ihrer Ausgleichsmasse oder der Firma, die den Boden fur Sie vorbereitet.




Die Marke mit personlicher Note...

Vorbereitung des Unterbodens

Unebenheiten im Unterboden

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend fur eine problemlose Verle- (!

gung. Sie ist wichtig fir ein hervorragendes Ergebnis bei Designbela- {[ e

gen. Das Erscheinungsbild von Designbelagen ist nur so gut wie die ‘%

Qualitéat des Unterbodens, auf dem sie verlegt werden. Durch den ferti- T gesee @ |

gen Boden sind UnregelméBigkeiten im Unterboden zu erkennen. Da-
her muss er vor dem Verlegen entsprechend vorbereitet werden.

Der Unterboden muss fest, glatt, sauber und trocken, frei von Méngeln
und fur den Zweck geeignet sein. Notigenfalls mussen alter Klebstoff
und lose Ausgleichsmasse abgeschliffen und entfernt werden. Stellen
Sie sicher, dass der Unterboden eben und frei von chemischen Stoffen
und anderen Kontaminationen ist.

Uber eine Breite von 200 cm darf der Hohenunterschied nicht mehr als
2 mm betragen.

Eine geeignete Sperrholzplatte oder Ausgleichsmasse sollte gewahlt
werden, um sicherzustellen, dass durch die Oberflache des fertigen
Bodens keine UnregelmaBigkeiten zu sehen sind. Allerdings hangt die
Auswahl geeigneter Materialien, darunter Sperrholz, Spachtel- oder
Ausgleichsmasse und Hilfsprodukte, von der Nutzung des verlegten
Bodens ab und muss vom Lieferanten der Materialien fir die vorberei-
tenden MaBnahmen und vom FuBBbodenverleger abgesegnet werden.
Alle Materialien zur Vorbereitung des Bodens mussen entsprechend
den Empfehlungen des Herstellers sowie den nationalen Normen fir
elastische Bodenbelage verwendet werden.




Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens

¢ Unbeheizter Zementestrich: < 2,0 % (CM-Methode)

e Zementestrich mit FuBbodenheizung: < 1,8 % (CM-Methode)
e Unbeheizter Anhydritestrich: < 0,5 % (CM-Methode)

e Anhydritestrich mit FuBbodenheizung: < 0,3 % (CM-Methode)

,Erdberthrte” FuBbodenkonstruktionen missen Uber eine wirksame Dampfsperre entsprechend den
nationalen Normen fir das Verlegen elastischer Bodenbelége verfligen. Befolgen Sie die ausfuhrlichen
Anweisungen der Hersteller flir das Anbringen einer Dampfsperre auf der Oberflache und die Anwendung
der Ausgleichsmasse. Es ist eine Ubersicht der empfohlenen Hersteller und Lieferanten fir Designbelége
erhaltlich.

Wichtig:
Die Bodenverlegung sollte erst beginnen, nachdem der Verleger den Unterboden und die
Verlegebedingungen gepruft und gebilligt hat.

Akklimatisierung

Designbelage mussen mindestens 24 Stunden vor dem Verlegen die Temperatur des Raums, in dem sie ver-
legt werden sollen, oder eines entsprechenden Raums annehmen, mindestens jedoch so lange, bis das Pro-
dukt die Raumtemperatur angenommen hat.

Hierbei sollte die Temperatur zwischen mindestens 18 °C und héchstens 27 °C liegen.

* Packen Sie die Designbelage aus und prifen Sie alle Dielen oder Fliesen im Tageslicht
auf etwaige Mangel oder Farbabweichungen.

* Legen Sie die Dielen oder Fliesen in geraden Stapeln und fern von Heizkorpern,
Kuhlgeraten oder Fenstern mit direkter intensiver Sonneneinstrahlung tGbereinander.
Auf diese Weise erfolgt die Akklimatisierung langsam.

Temperaturbedingungen vor dem verlegen

Designbeléage sollten bei einer Raumtemperatur zwischen 18 °C und 27 °C sowie einer Bodentemperatur von
mehr als 15 °C verlegt werden.

Das Verlegen in Raumen, die kalter als empfohlen sind, beeinflusst die Verlegeeigenschaften von Designbela-
gen. Die Planken und Fliesen sind auBBerhalb dieser Bedingungen nicht sicher verlegbar. Je niedriger die Tem-
peratur, desto schwieriger das Verlegen.

Beim Verlegen in Raumen, die warmer als empfohlen sind, raten wir Innen, mit Ihrem Handler/Verleger vor
Ort dartber zu sprechen, wie flr die geeigneten Verlegebedingungen gesorgt werden kann.

Beginn des Verlegens

Temperaturbedingungen wéahrend des Verlegens

24 Stunden vor dem Verlegen, beim Verlegen und 72 Stunden danach sollte eine konstante Temperatur
herrschen. Sie sollte nicht mehr als 5 °C pro Tag schwanken und nicht unter die erforderlichen 18 °C
Raumtemperatur und 15 °C Unterbodentemperatur fallen.

Fussbodenheizung

Designbeldge kénnen bei herkdmmlichen FuBbodenheizungssystemen auf Wasserbasis eingesetzt werden,
sofern eine konstante Raumtemperatur von 18 °C flir den Akklimatisierungszeitraum, wéhrend des Verlegens
sowie flr weitere 72 Stunden nach dem Verlegen gegeben ist. 24 Stunden nach dem Verlegen darf begonnen
werden, die Temperatur der FuBbodenheizung in Schritten von 5 °C pro Tag zu erhdhen, bis die Ubliche Be-
triebstemperatur erreicht ist. Die maximale Betriebstemperatur betragt 27 °C. Fir die Eignung des Systems
lesen Sie bitte die Anleitung des Herstellers.



Fussbodenkihlung

Designbeldge kénnen auch Uber FuBbodenkihlungssystemen verlegt werden.
Allerdings darf die Zulauftemperatur der Kihlflissigkeit nicht unter die Tau-
punkttemperatur abgesenkt werden.

Bei Temperaturen darunter kommt es zur Kondensation, die den Bodenbelag
beschadigen kann. Thermostate im Raum dUrfen niemals auf eine Temperatur
eingestellt werden, die mehr als 5 °C unter der Raumtemperatur liegt.

Empfohlene Klebstoffe

Bitte lassen Sie sich im Hinblick auf Klebstoffe oder die in Ihrem Land fir Desi-
gnbelage genehmigten Klebstoffe ausfuhrlich beraten. Die Empfehlungen flr
Klebstoff konnen je nach Land oder Kontinent aufgrund der Zusammensetzung
des Klebstoffs, der ortlichen klimatischen Verhaltnisse und nationalen Verlege-
vorschriften bzw. -standards voneinander abweichen.

Bei besonderen Bedingungen, u. a. Eignung der Verlegung, FuBbodenheizung
und die Auswahl eines bestimmten Klebers, wenden Sie sich bitte an das Tech-
nikteam flr Design-Bodenbelage.

Schutz

Designbeléage sollten 72 Stunden nach der Verlegung vor schwerer Belastung
geschutzt werden, damit die Dielen oder Fliesen sich stabilisieren konnen und
der Klebstoff bei einer gleichbleibenden Temperatur zwischen 18 °C und 27 °C
ausharten kann.

Erster Kontakt mit Wasser

Vermeiden Sie, dass der Bodenbelag in den ersten 72 Stunden nach dem Verle-
gen mit Wasser in BerUhrung kommt. Danach ist der Klebstoff ausreichend
wasserbestandig, sodass die Klebkraft nicht beeintrachtigt wird.

Empifohlene Werkzeuge:

* Malband * Bleistift

e Schlagschnur * Klebeband und Kelle
* Feuchtes Tuch e /eichendreieck

* Teppichmesser * Handwalze

* Walze mindestens 50 kg




Klebstoffemprehlung

Gultig fur Heme- Gejection Basic, Premium & Exklusiv

Hersteller

ARDEX GmbH

BOSTIK GmbH

Forbo ADHESIVES GmbH

Henkel Bautechnik GmbH (THOMSIT)

Kiesel GmbH & Co. KG

MAPEI GmbH

PCl Augsburg GmbH

SCHONOX GmbH

UZIN Utz AG

Wakol GmbH

Klebstoff

AF 2224
AF 2200
AF 2100
AF 4000

Bull Force
Fibre Force
Power Elastic
Rolltack

528 Eurostar Allround
643 Eurostar Fibre
628 Eurostar Rapid

K188 S
K 150
R 710
K 145

Okatmos megaStar
Okatmos star 110
Okatmos star 100
Okatmos EE 19
Pkatmos star 120
Okatmos 220

Ultra Bond ECO V4SP
Ultra Bond ECO 380

Ultra Bond ECO VS 90 Plus
Ultra Bond V4 SP Fibre

UKL 302
PKL 326

DUROCOLL
iIFLOOR

KE 66
U 3000

D 3320
D 3318
D 3360
PU 270
D 3307
MS 550
D 3330

Werkzeug

JAV
YAV
YAV
Auftragswalze

JAV
JAV
JAV
Auftragswalze

A2
A2
A2

JAV
JAV
YAV
Auftragswalze

A
A
A
A3
A3
Auftragswalze

A2
A2
A2
A2

A2
A2

A1/A2
Auftragswalze

JAV
Auftragswalze

JAV
YAV
YAV
JAV
JAV
JAV
Auftragswalze






Pllege des Bodens

Geeignete PflegemalBnahmen helfen dabei, das Aussehen eines Designbeléage zu erhalten und die Lebensdauer
zu verlangern. Die Pflegehaufigkeit hangt von der Art und Menge des Publikumsverkehrs, dem Verschmutzungs-
grad sowie von der Farbe und dem Typ des Bodenbelags ab. Die strapazierfahige Verschlei3schicht der Designbe-
lage ist zuséatzlich mit einem Protectonite-PU-Lack beschichtet. Dieser Lack schutzt vor Verschmutzung und
macht die Pflege insgesamt leichter. Protectonite macht auch eine Nachbehandlung mit Schutzpolitur unnétig.

Umgebungsbedingungen

Ein geeigneter Umgang mit den Umgebungsbedingungen kann dazu beitragen, den Bodenbelag zu schitzen,
was Zeit und Kosten fir Reinigung und Pflege spart und dartber hinaus die Haltbarkeit des Bodens verlangert.
Der meiste Schmutz stammt aus externen Quellen und wird an FuBen und Rollen ins Gebaude gebracht. Wenn
sich Schmutz unter verschiebbaren Mobeln ansammelt, wird der Bodenbelag nicht nur verschmutzt, sondern er-
leidet auch (leichte) Schaden in Form von Kratzern.

Schmutzfangmatte

Eine geeignete Sauberlaufzone oder Schmutzfangmatte ist sehr zu empfehlen. Sie reduziert die Verschmutzung
des Bodenbelags um nicht weniger als 70 %. Gut gepflegte Schmutzfangmatten kbnnen scheuernde Materialien
aufgrund von Publikumsverkehr effektiv entfernen und die Menge des hereingetragenen Wassers vermindern. Bei
Designbelagen empfehlen wir eine Schmutzfangmatten mit einer Breite von mindestens zwei Schritten. Diese
sollte moglichst vermeiden, dass Schmutz auf den Bodenbelag gelangt. Erganzend zu Reinigung und Pflege hilft
ein geeignetes Schmutzfangsystem zu vermeiden, dass Schmutz und scheuernde Materialien in ein Gebaude ge-
langen.

Die Matten der Sauberlaufzone sollten regelmalig gereinigt werden, sodass sie optimal funktionieren kénnen.
Wechseln Sie die Matte notigenfalls aus.

Vermeiden Sie Matten mit Gummi- oder Latexrlcken sowie MobelflBe und Rollen aus Gummi, da sie dauerhafte
Flecken hinterlassen kdnnen.

Schutz verschiebbarer Mébelstlicke

Bringen Sie hochwertige schitzende Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen an. Mébeluntersetzer sollten ver-
wendet werden, um hohe Punktlasten zu vermeiden.

Wichtig:

* Achten Sie darauf, verschittete FlUssigkeiten auf dem Vinylbodenbelag sofort aufzuwischen, um das
Risiko dauerhafter Flecken zu minimieren.

e Vinylbodenbelage konnen rutschig sein, wenn sie nass sind.

e st die Verwendung eines pH-neutralen Reinigungsmittels erforderlich, dann halten Sie sich genau an
die Verdinnungsempfehlungen des Herstellers.

* Nach dem Reinigen sollte der Boden innerhalb von 1 bis 2 Minuten trocken sein, um sicherzustellen,
dass kein Wasser mit Reinigungsmittel und kein Schmutz auf dem Boden zurlckbleiben.



Reinigung

Regelmélbige Reinigung

Den taglich anfallenden Schmutz entfernen
* Kehren

* Trocken wischen

* Staubsaugen

Verschmutzungen und Flecken entfernen
* Feuchtes Tuch
* Handpad

Feucht wischen
* Feuchter Mikrofaser-Wischmopp
* Herkdmmlicher Wischmopp (so trocken wie moglich)

Gelegentliche Reinigung

Wischen
e Feucht wischen
* Herkdmmliches Wischen (so trocken wie maglich)

Kombimaschine
* Rotes Scheuerpad
* Neutralreiniger
* Wenig Wasser!

Pflege

Nassreinigung

* Bei hoher Geschwindigkeit (450 U/min)
* Rotes Trockenpolierpad

* Sprihflasche mit Neutralreiniger

Verbergen kleiner Kratzer

* Bei hoher Geschwindigkeit (450 U/min)
e PU-Auffrischer

* Rotes Trockenpolierpad

* Baumwolltlcher



Wichtiger Auszug aus den Gewéhrleistungsbedingungen

Wenn sie UV-Strahlen ausgesetzt sind, verfarben sich im Laufe der Zeit beinahe alle Bodenbelage.
Das konnen Sie vermeiden, indem Sie Vorhange oder Sonnenrollos schlieen, wenn die Sonne
sehr hell scheint.

Vermeiden Sie Matten mit Gummi- oder Latexrlcken, da sie dauerhafte Flecken hinterlassen kénnen.
Wir empfehlen Stuhlrollen vom Typ W entsprechend EN 12529. Stuhlrollen oder Mobelschutzkappen
aus Gummi oder Latex durfen nicht verwendet werden.

Schutzen Sie den Bodenbelag mit breiten, frei drehbaren Stuhlrollen, Gleitern, Rollen oder Filzgleitern
vor Kratzern von MobelfuBBen. Verwenden Sie Mobeluntersetzer unter schweren Mobelstiicken oder
Geraten, um ein Eindricken zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass keine brennenden Zigaretten, Streichhodlzer und andere sehr heil3e
Gegenstande auf den Bodenbelag gelangen, da sie dauerhafte Schaden verursachen kénnen.

Reinigungs- und Pflegearbeiten durfen nur erfolgen, wenn die Design-Bodenbelage korrekt verlegt worden sind
und es keine sichtbaren Mangel gibt.



Produktinformationen Heme-4$¢e|ection:

Produktdaten

Klassifizierung / Einstufung EN ISO 10874
Gesamtdicke EN ISO 24346
Flachengewicht EN ISO 23997
Format (Holzdekore) EN ISO 24342
Format (Fliesendekore) EN ISO 24342
Nutzschicht EN ISO 24340
Oberflachenvergttung

Rutschklasse DIN 51130

Gefaste Kanten

Inhalt pro Box (Holzdekore)

Inhalt Palette (Holzdekore)

Boxen pro Palette (Holzdekore)
Inhalt pro Box (Fliesendekore)
Inhalt Palette (Fliesendekore)
Boxen pro Palette (Fliesendekore)

Garantie

Wohnen
Gewerbe

Zusatzinformationen

100% recyclebar

Frei von schadlichen Weichmachern (phthalatfrei)
Hygienisch und fur Allergiker geeignet
Strapazierfahig und leicht zu reinigen

Basic

Klasse 23/31
2,0 mm
3,726 Kg/m?2

16,3 x 98,8 cm
0,30 mm

V(/ad

R 10

Ja

3,87 m2 (24 Stck.)

212,85 m?
55 Boxen

12 Jahre
5 Jahre

SN

Premium

Klasse 23/33/42
2,5 mm
4,059 Kg/m?

19,6 x 132,0 cm
32,9 x 65,9 cm
0,55 mm

PUR
R 10
Ja

3,62 m? (14 Stck.)
202,72 m?
56 Boxen

3,47 m2 (16 Stck.)
180,44 m2
52 Boxen

20 Jahre
10 Jahre

SN

Exklusiv

Klasse 23/33/42
2,5 mm
4,059 Kg/m?2

19,6 x 132,0 cm
0,55 mm

PUR

R 10

Ja

3,62 m?2 (14 Stck.)

202,72 m?
56 Boxen

20 Jahre
10 Jahre

SAKKX

Service / Handel
Bodenverlegung
Textile GroBraumgestaltung

Nahatelier

Rudolf Stamm GmbH
Otto-Perutz-Str. 10

81829 Munchen

Telefon: 089 / 945 48 33
E-Mail: info @rs-stamm.de



